
Clé de détermination des matériaux plastiques
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Protocole expérimental
     1. Plonger l'échantillon de plastique à tester dans l'un des liquide proposé.
     2. Obsersver si l'échantillon reste au fond du récipient ou remonte à la surface.
     3. Conclure sur la nature possible du plastique. 

Note scientifique
     1. Si un solide plongé dans un liquide remonte à la surface de celui-ci,
     alors le solide est moins dense que le liquide.
     2. Si un solide plongé dans un liquide reste au fond du liquide, alors le 
     solide est plus dense que le liquide.
     3. Comparaison des densité des liquides utilisés dans l'activité.     

densité 
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Noms des principaux plastiques
01 : Polyéthylène téréphtalate (PET)

02 : Polyéthylène haute densité (PE-HD)

03 : Chlorure de polyvinyle (PVC)

04 : Polyéthylène basse densité (PE-LD)

05 : Polypropylène (PP)

06 : Polystyrène (PS)

07 : Autres plastiques comme les acides polylactiques, le polycarbonate, etc.(O)



Schéma légendé d’un stylo à bille 

 


